
ULTRAMARINE BLUE(ÇİVİT MAVİ)

STANDART DEĞER LOT TOLERANS ANALİZ YÖNTEMİ

YAG EMİLİMİ 30 GR/100GR ASTM D 153-82

ÖZEL AĞIRLIK 2.35 GR/CM3 ASTM D 153 3

NEM 0.65 0/1,30% ASTM D 280-81

0.65 0/0,80% ASTM D 2448-73

ISI HIZI 350 C /5 DAK NCF-33

ASİT HIZI 1 NCF-35

<20 PPM NCF-41

<100 PPM NCF-43

ÇÖZÜNEBİLİR 
TUZLAR

ÇÖZÜNEBİLİR 
METAL AĞIRLIĞI

TOPLAM METAL 
AĞIRLIĞI
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